F ACBSA Couctg Bmeallcos SA.

CONDUCTORES BIMET LICOS

Porcentaje de cobre en volumen 15 %
Porcentaje de cobre en peso  37%
Comparacion por unidad de distancia 2,45 : 1 (cobre)
Densidad 3,63 gr/cm’?
Maxima resistencia  0,0268 ohms.mm?/mt.
Minima conductividad 65 % IACS




